
Werkstofftechnik Gliederung

1. Kristalline Stoffe
1.1 Bindungsformen anorganischer Stoffe

1.2 Gittertypen
1.3 Reale Kristalle, Gitterbaufehler

1.3.1 Punktdefekte

1.3.2 Liniendefekte

1.3.3 Flächendefekte

1.4 Einkristall, Vielkristall

2. Mehrphasige Stoffe: Legierungen

2.1 Allgemeines

2.2 Phasenregel

2.3 Zustandsdiagramme

2.3.1 Abkühlkurven, Hebelgesetz

2.3.2 Mischkristallsysteme
2.3.3 Eutektische Systeme
2.3.4 Systeme mit Mischungslücke
2.3.5 Systeme mit intermediären Verbindungen
2.3.6 Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
3. Mechanische Werkstoffeigenschaften
3.1 Kenngrößen, Zugversuch

3.2 Verformungsmechanismen, Spannungszustände

3.3 Dynamische Beanspruchung, Wöhlerkurve
3.4 Bruchverhalten, Risswachstum
4. Physikalische Werkstoffeigenschaften

4.1 Elektrische Leitfähigkeit in Metallen
4.1.1 Leitungsmechanismus

4.1.2 Einfluss des Gefüges

4.1.3 Einfluss der Temperatur


4.2  Leitungsmechanismen in Halbleitern
4.2.1 Bohrsches Atommodell

4.2.2 Element-/ Verbindungshalbleiter

4.2.3 Bändermodell
4.2.4 Ladungsträgerkonzentration
4.2.5 Leitfähigkeit
4.2.6 PN-Übergang, Shockley- Gleichung
4.2.7 Hall-Effekt
4.3 Magnetische Eigenschaften

4.3.1 Diamagnetische Stoffe
4.3.2 Paramagnetische Stoffe

4.3.3 Ferromagnetische Stoffe

4.4 Dielektrische Eigenschaften


4.4.1 Isolierstoffe


4.4.2 Durchschlagfestigkeit


4.4.3 Dielektrizitätszahl


4.4.4 Dielektrische Verluste


4.4.5 Temperaturklassen

4.4.6 Oberflächeneffekte: Kriechströme, Oberflächenwiderstand



4.4.7 Piezoeffekt 


4.5 Thermoelektrische Eigenschaften

4.5.1 Seebeck-Effekt

4.5.2 Peltier-Effekt

5. Korrosion

5.1 Allgemeines

5.2 Erscheinungsformen

5.3 Elektrochemische Grundlagen

5.4 Korrosion in Metallen

5.4.1 Korrosionselement

5.4.2 Summenstromkurve

5.4.3 Sauerstoffkorrosion

5.4.4 Sauerstoffkorrosion 

5.4.5 Passivierbarkeit

5.5 Korrosionsschutz 







